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خدانامبه
رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀباییآشنا

و اسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات ونیقـوان اصـلاح قـانون 3مادةکیبندموجببهرانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀ
ياستانداردهانشرونیوتدن،ییتعفهیوظکهاستکشوریرسممرجعتنها1371ماهبهمنمصوبران،یایصنعتقاتیتحق

.داردعهدهبهرارانیا) یرسم(یمل
مؤسسـات  ومراکـز نظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبیفنيهاونیسیکمدرمختلفيهاحوزهدراستانداردنیتدو
، يدیتولطیشرابهتوجهباویملمصالحباهمگامیوکوشششودمیانجاممرتبطوآگاهياقتصادويدیتول،یپژوهش،یعلم

کننـدگان،  مصـرف دکننـدگان، یتولشـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکهاستيتجارويفناور
س ینـو شیپ.شودمیحاصلیدولتریغویدولتيهاسازماننهادها،،یتخصصویعلممراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان

از پـس وشـود یم ـارسـال مربـوط یفنيهاونیسیکمياعضاونفعيذمراجعبهیهنظرخوايبرارانیایملياستانداردها
)یرسـم (یمل ـاسـتاندارد عنوانبهبیتصوصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطیملتۀیکمدرشنهادهایپونظرهاافتیدر

.شودمیمنتشروران چاپیا
کننـد  مـی هی ـتهشدهنییتعضوابطتیرعابازینصلاحیذومندعلاقهيهاسازمانومؤسساتکهییاستانداردهاسینوشیپ

ب، ی ـن ترتیبـد .شـود مـی منتشـر وچـاپ رانی ـایمل ـاسـتاندارد عنوانبهب،یتصودرصورتویبررسوطرحیملتۀیدرکم
یمل ـتـۀ یکمدرونیتـدو 5شـمارة رانی ـایملاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمییتلقیملییاستانداردها

.باشددهیرسبیتصوبهدهدیملیتشکاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
یالملل ـنیب ـونیس ـیکم1(ISO)اسـتاندارد  یالملل ـنیبسازمانیاصلياعضاازرانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀ

کـدکس  ونیسیکم4رابطتنهاعنوانبه واست3(OIML)یقانونیشناساندازهیالمللنیبسازمانو2(IEC)ک یالکتروتکن
يهـا يازمنـد ینویکلطیشرابهتوجهضمنرانیایملياستانداردهانیتدودر.کندمیتیفعالکشوردر5(CAC)ییغذا

.شودیميریگبهرهینالمللیبياستانداردهاوجهانیصنعتویفن،یعلميشرفتهایپنیآخرازکشور،خاص

مصـرف ازتی ـحمايبـرا قـانون، درشـده ین ـیبشیپنیموازتیرعاباتواندمیرانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀ
ویط ـیمحسـت یزملاحظـات ومحصـولات تی ـفیکازنـان یاطمحصـول ،یعمومويفردیمنیاوسلامتکنندگان، حفظ

بیتصـو اب ـ،یواردات ـاقلامای/ورکشوداخليدیتولمحصولاتيبرارارانیایملياستانداردهاازیبعضياجرا،ياقتصاد
ياجـرا کشـور، محصولاتيبرایالمللنیبيبازارهاحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. دینماياستاندارد، اجباریعاليشورا

ازکننـدگان اسـتفاده بـه دنیبخش ـنـان یاطميبرانیهمچن. دینماياجبارراآنيبندو درجهیصادراتيکالاهااستاندارد
وتیفیکتیریمديهاستمیسیصدورگواهويزیمم،یبازرسآموزش،مشاوره،نۀیدر زمفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات

وهاسازمانگونهنیااستانداردمؤسسۀ،سنجشلیوسا)یواسنج(ون یبراسیکالو مراکزهاشگاهیآزما،یطیمحستیزتیریمد
دیی ـتأنامـۀ یگواهلازم،طیشـرا احـراز صـورت دروکنـد مییابیرزارانیاتید صلاحییتأنظامضوابطاساسبررامؤسسات

لیوسـا )یواسـنج (ون یبراس ـیکالکاهـا، ییالمللنیبدستگاهجیترو.کندمینظارت آنهاعملکردبرواعطاهاآنبهتیصلاح
نیافیوظاگریدازرانیایملياستانداردهاسطحيارتقايبرايقات کاربردیتحقانجاموگرانبهافلزاتاریعنییتعسنجش،
.استمؤسسه

رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal )
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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استانداردتدوین یون فنیسیکم
آزمون الزامات و روش –مکانیکی قطعات اتصال ااتصالات مونتاژي ب- )PE(اتیلنی تحت فشار پلیهاي لوله«

»)نشتی به داخل(فشار پایین داخلی

یا نمایندگی/ سمت و: سیرئ
نای، سيشبستر

)مریپلیسانس مهندسیفوق ل(
PEلوله واتصالات یانجمن صنفيمشاور راهبرد

:ریدب
، فاطمهیدگلیبیمانیا
)کیمکانیسانس مهندسیل(

کاشانو تحقیقات صنعتی کارشناس اداره استاندارد 

)اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء

ن، محمدرضایآر
کاشانصنعتیو تحقیقات س اداره استانداردیرئ)موادیسانس مهندسیل(

سیتی، آمییآسا
کاشانو تحقیقات صنعتی کارشناس اداره استاندارد )یمیسانس شیل(

، لالهيدیسنگ سف
و تحقیقات صنعتی ایرانکارشناس موسسه استاندارد)یمیسانس شیفوق ل(

عباسلو، عبداالله
رعامل شرکت پارس اتصال شرقیمعاون مد)یمیشیمهندسيدکترا(

ضاری، علیمیکر
تهرانو تحقیقات صنعتی کارشناس اداره کل استاندارد )یمیشیسانس مهندسیل(

می، مريمحمد
اتیآب حیگروه صنعتیو مهندسیکارشناس واحد فن)یمیشیسانس مهندسیل(

یرعلیک رزم، امین
زانیشرکت زرخیو اجرائیمعاون فن)کیمکانیسانس مهندسیفوق ل(
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پیش گفتار 

الزامات و –مکانیکی قطعات اتصال بااتصالات مونتاژي -)PE(اتیلنی تحت فشار پلیهاي لوله"استاندارد 
هاي مربوط توسط نویس آن در کمیسیونکه پیش")نشتی به داخل(فشار پایین داخلیآزمون روش 

د و هشتاد و ششمینچهارصتهیه و تدوین شده و در اجلاس ) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(
مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد 2/12/88مورخیک و فلزشناسیکمیته ملی استاندارد مکان

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 3بند یک مادة 
.شودمی، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1371

ي ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، هااي حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتبر
استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصلاح و تکمیل 

. قرار خواهد گرفتفنی مربوط مورد توجه ننظر در کمیسیوها ارائه شود، هنگام تجدیداین استاندارد
.نظر استانداردهاي ملی استفاده کردبنابراین باید همواره از آخرین تجدید 

:منبع و مآخذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است

ISO 3459: 1976, Polyethylene (PE) pressure pipes –Joints Assembled with mechanical fittings
– Internal under-pressure test method and requirement
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الزامات و –مکانیکیقطعات اتصال ااتصالات مونتاژي ب- )PE(اتیلنی تحت فشار پلیهاي لوله
)نشتی به داخل(فشار پایین داخلیروش آزمون 

هدف و دامنه کاربرد1
ياتصالات مونتاژیعدم نشتیامات و روش آزمون بررسن الزییتعاستاندارد، هدف از تدوین این 1- 1
یفشار خارجباشد که می(PE)اتیلنپلیيهاو لولهیکین قطعات اتصال مکانیب) 1یجوشاتصالات جزهب(

. باشدمیبزرگتر از فشار داخل لوله 
تصال لوله ايو جنس قطعات اتصال مورد استفاده برایطراحبدون در نظرگرفتن،این استاندارد2- 1

.کاربرد داردmm63تاحداکثریاسمبا قطريهالولهآزمون يبرا،اتیلنپلی

ي لازمهاویژگی2
) bar8/0و MPa08/0)bar1/0و MPa01/0برابر یو داخلید در دو سطح اختلاف فشار خارجیآزمون با

.بماندیباقیعت بدون نشتسایکمدت زمان حداقليد برایدر هر فشار آزمون، اتصال با. انجام شود

آزمونصولا3
یکیدرولی ـباشد که در معرض فشار همیتحت فشار اتمسفر ،هواازپري ک اتصال مونتاژییعدم نشتیبررس
.ردیگمیبزرگتر از فشار اتمسفر داخل لوله قرار یخارج

وسایل4
.نشان داده شده است1مناسب در شکلتجهیزاتمثالی از 

دو . آزمونهدارندهنگهيداراآزمون مناسب و يت استفاده در فشارهایبا قابلپوشیده خزن سرم1- 4
يد به گونه ایمونتاژ با. باشدلوله باز وسرکه ديطورهمخزن بگذرد، بيهاوارهیان دید از میبانمونهيانتها

.قابل تشخیص باشدآزمونهوندریده شود که هرگونه نشتیچ
:درفشار آبثابت نگه داشتنو جادیات یمخزن آب، با قابلمتصل به ،2دستگاه2- 4
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MPa0050080) ب // )bar05080 // (
.یري فشار آزمونگاندازهمتصل به دستگاه براي ، فشارسنج3- 4

هآزمون5
با اندازه و ،اتیلنپلیک قطعه لوله یشتر از یا بیک یه اتصال مورد آزمون، مونتاژشده بهقطعد شامل یباهآزمون

.باشدکیفیتی متناسب با قطعه اتصال طراحی شده،

1 Fusion- welded joints
2 Device
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.باشدmm300د حداقل یطول هرقطعه از لوله با
.اجرا باشديبرادستورالعمل شرکت سازندها ییخاص ملياستانداردهاد مطابق با یمونتاژ اتصال با

.باشدمیسر آزمونهه اي باشند که امکان مشاهده واضحتجهیزات باید به گون

طرحی از تجهیزات مناسب-1شکل

آزمونانجام روش 6
دقیقه بیستدما،شدنکنواخت یيبرا. دینکپرC220مخزن را با آب و تثبیترا در مخزن آب آزمونه

.دییصبر نما
کاملاً خشک آزمونهد که داخل یمطمئن شوتاد یقه صبر کنیدقدهوپاك آزمونهچگالش را از داخل هرگونه 

. است
فشار سپس تنظیم نمایید و ) MPa01/0)bar1/0يآزمون را روسنج، فشارساعتیکحداقل به مدت

را آزمونهآزمون،یط.دیش دهیافزاساعت یکحداقل یدوره زمانيبرا) MPa08/0)bar8/0آزمون را تا 
.دیینمایبازرسهاوارهیددر یعلائم نشتازنظر وجود

گزارش آزمون7
این مورد،یارجاع و درصورت مشاهده هرگونه علائم نشتین استاندارد ملیاشماره د به یدر گزارش آزمون با

.به همراه فشار مربوطه اعلام شود
.اعلام شود"قابل قبول"د یآزمون، اتصال باک از دو فشاریدر طول اعمال هریدرصورت عدم نشت

يریر هواگیش

بنديدرپوش آب

قطعه اتصال

PEلوله 

مخزن فشار

يدبندرپوش آب

ریش

ياتصال به ورود
یکیدرولیپمپ ه

فشارسنج

فلنج درپوش


