
 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسلامي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
INSO 

 14563 سازمان ملي استاندارد ايران 14563

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition  چاپ اول

   
  
 

 –پلاستيكي لوله ها و اتصالات  - پلاستيك ها
 خط لولههاي  سامانهضرايب كاهش فشار در 

 يش ازاستفاده در دماهاي ب موردپلي اتيلن 
Cº 20  

  
  

Plastics- Plastics pipes and fittings – 
pressure reduction factors for polyethylene 

pipeline systems for use at temperatures 
above 20 ºC 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ICS:23.040.20;23.040.45 

  



 ب 

 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ ـ و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين  يون فنيسيكم

پلي  خط لولههاي  سامانهضرايب كاهش فشار در  -لوله ها و اتصالات پلاستيكي - پلاستيك ها «
  » Cº 20 يش ازاستفاده در دماهاي باتيلن مورد

  
  يندگييا نما/ سمت و  : سيرئ

  زاهد، احمدي
  )مريپل يمهندس دكتراي(

  انشگاه صنعتي امير كبيرد
  

    :ريدب
  ، فاطمهيدگليبيمانيا
  )كيمكان يسانس مهندسيل(
  

  استانداردزمان ملي سا
  

    )ب حروف الفبايبه ترت ياسام: (اعضاء
  حسين زاده، مهناز

  )فيزيكسانس يل(
  

  طوس شركت مهندسي تورهان تدبير

  سيتي، آمييآسا
  )يميسانس شيل(
  

  كاشان يقات صنعتيو تحقاداره استاندارد 

  ، لالهيديسنگ سف
  )يميسانس شيفوق ل(
  

  استاندارد پژوهشگاه

  اللهعباسلو، عبدا
  )يميش يمهندس يدكترا(
  

  ركت پارس اتصال شرقش

  پريچهر، زلباشق
  )فيزيكليسانس (
  

  استانداردسازمان ملي 

  مي، مريمحمد
  )يميش يسانس مهندسيل(
  

  اتيآب ح يگروه صنعت يو مهندس يكارشناس واحد فن

  يرعليك رزم، امين
  زانيشركت زرخ يو اجرائ يمعاون فن  )كيمكان يسانس مهندسيفوق ل(

  

  

  



 د 

 

 پيش گفتار 
  

پلي  خط لولههاي  سامانهضرايب كاهش فشار در  - و اتصالات پلاستيكيلوله ها  - پلاستيك ها "استاندارد 
سازمان هاي مربوط توسط نويس آن در كميسيونكه پيش " Cº20يش از استفاده در دماهاي ب اتيلن مورد

ايي شيمي صنايع كميته ملي استاندارد يهاجلاس نمينهصد و سي و دو تهيه و تدوين شده و در استاندارد ملي
قانون اصلاح قوانين و  3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك مادة  10/3/90 مورخ و پليمر

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه  سازمان ملي استانداردمقررات 
گي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهن

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل 
. فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت ننظر در كميسيوها ارائه شود، هنگام تجديداين استاندارد

  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كردبنابراين بايد همواره از آخرين تجديد 
  

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته استأمنبع و م
  

ISO 13761: 1996, Plastics pipes and fittings- Pressure reduction factors for polyethylene 
pipeline systems for use at temperatures above 20 ºC. 
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هاي  سامانهضرايب كاهش فشار در  –لوله ها و اتصالات پلاستيكي  - پلاستيك ها
  C̊ 20 يش ازاستفاده در دماهاي بپلي اتيلن مورد خط لوله

  هدف و دامنه كاربرد    1
بيشينه فشار كاري مجاز در  محاسبهبراي يب كاهش اضر تعيين روشارائه ارد، استاندهدف از تدوين اين 

  .مي باشد دماي بالا اتيلن در پلي خط لولهسامانه هاي 
، براي سيالاتي كه اثر نامطلوبي بر خواص طولاني مدت مواد پلي اتيلني در 1يا نمودار شكل  1ضرايب جدول 

  .دكاربرد دار، رندندا Cº40 تا Cº20بين دماي

  مراجع الزامي  2
 بي ـترت نيبد. است  شده داده ارجاع آنها به استاندارد نيا متن در كه است يمقررات يحاو ريز يالزام مدارك

 نظـر،  دي ـتجد اي ـ و چـاپ  خيتـار  يدارا مراجع مورد در. شود يم محسوب استاندارد نيا از يجزئ مقررات آن
 ني ـا نفعيذ كاربران است بهتر نيا وجود با. ستين ظرن مورد مدارك نيا يبعد يها نظر ديتجد و ها هياصلاح
 در. دهنـد  راقـر  يبررس ـ مورد را يالزام مدارك ينظرها ديتجد و ها هياصلاح نيآخر كاربرد امكان رد،ااستاند
  .است نظر مورد ي،الزام مدارك آن نظر ديتجد اي چاپ نيآخر نظر، ديتجد اي و چاپ خيتار بدون مراجع مورد

  : است يالزام استاندارد نيا كاربرد يبرا ريز عمراج از استفاده
2-1 ISO 9080, Plastics piping and ducting systems -- Determination of the long-term 
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation.  
2-2  IS0 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications -- 
Classification, designation and design coefficient. 

  صولا   3
ضـريب كـاهش فشـار در     عمـال ، فشار اسمي بـا ا Cº40 تا Cº20  در دماي بين سامانهاز  1براي بهره برداري

  .كاهش مي يابد Cº20 دماي ، به فشار اسمي براي كار در1يا جدول  1نمودار شكل 

  كارش رو   4
 ،كاهشضريب به منظور تعيين خط در حالات ديگر ، داردكاربرد  2-4بند در كه  موارديبه جز    4-1

 يا Cº30 دماي ري تاابهره برد و سامانهمواد مورد استفاده در ساخت يك براي  ،Cيا خط  A،Bيعني خط 
Cº40،   كه معياري براي خط در صورتي .ي شودماستفاده  2شده در شكل  ارايهدستورالعمل هاي A  در

 Cخط و همچنين  PE63 و PE100 ،PE80براي مواد  B خط ود،برآورده نش Cº40 يا Cº30دماهاي كاري تا 

انتخاب  1كاري لازم را از جدول  دمايضريب كاهش فشار در . دارد ربرداك PE32و  PE50 ،PE40براي مواد  
براي  سامانهفشار اسمي . دست آوريده ا استفاده از خط كاهش مناسب بب 1كنيد يا آن را از نمودار شكل 

                                                 
1 - Operation 
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كاري  دمايدر اين ضريب كاهش فشار ضرب نماييد تا فشار كاري اسمي در را  Cº20در دماي  بهره برداري
  .دست آيده لازم ب

ربرد دهنده قابليت كا نشان ،ISO 9080مطابق استاندارد  تجزيه و تحليل آنهابراي موادي كه    4-2
   .مي باشد، فشارهاي بالاتري مي تواند به كار رود 1- 4ضريب كاهش فشار بزرگتري نسبت به مقادير بند 

طولاني هاي براي عمر. مي باشد ISO 12162 طبقه بندي مواد مطابق استاندارد مبنايسال، به عنوان  50طول عمر -1يادآوري
در . بررسي شود ISO 9080استاندارد اگانه با در نظرگرفتن قوانين سال، لازم است هر مورد به طور جد 100، براي مثال تر

، نشان نمي دهد، Cº80منحني تنش در دمايدر را  1شكستيهيچ  ،نيم ساليك  دربراي موادي كه  ،Cº20دماهاي تا 
  .توان پيش بيني كرد سال مي 100عمرهاي طولاني تر تا 

 دمايدر  مشخص،قطعات ساخته شده از مواد  .قابل اجراست يك عدد بيش ازضريب  Cº20 كمتر از  يبراي دما -2يادآوري
  .استفاده شوند، 1جدول از مقادير كمتر يضريب با ي توانندمISO 9080  تحليل مطابق استاندارد پس از، Cº40بالاتر از 
 ISO 9080  استاندارد در ارائه شدهتجزيه و تحليل  با توجه به، 1و جدول  1داده مورد استفاده براي نمودار شكل  -3يادآوري

 ،2)بهترين مقادير برازش ه جايب(پلي اتيلن  هاي تجاري گونهاز كمترين مقادير داده تنش هيدرو استاتيك براي و با استفاده 
  .استفاده مي شود

از  پس وده، لذاممكن است محافظه كارانه ب) Cº80 ، نيم سال درCº80يك سال در ( ذكر شدهزماني دوره هاي  -4يادآوري
  .استفاده نمود يزمان هاي كوتاه تراز  مي توان، ISO 9080بررسي پيشنهادات استاندارد 

  

  سال 50، قابل اجرا براي عمر Cº 40تا  Cº 20ضرايب كاهش فشار در دماي بين  -1جدول 

  ضرايب كاهش فشار بر حسب دما   خط كاهش 
Cº 20  Cº 25 Cº 30 Cº 35 Cº 40 

 A  1 93/0 87/0 8/0 74/0خط 

 B 1 9/0 81/0 72/0 62/0خط 

  C 1  82/0  65/0  47/0  3/0خط 

 

                                                 
1 - Knee 
2 - Best- fit value 
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  سال 50ضريب كاهش فشار بر حسب دما، قابل اجرا براي عمر  -1شكل

 
 

  
  تعيين خط كاهش -2شكل 

براي دماهاي كاري تا 
Cº30

قبل از نيم  شكستگي
 Cº 80سال در 

 Cº 40 تا Aخط  Cº 30 تا Aخط

اي كاري تابراي دماه
Cº40

يكقبل ازشكستگي
 Cº80سال در

 Bخط 
(PE 100, PE 80, PE 

63) 
  يا
 Cخط 

(PE50, PE40, PE32)

شار
ش ف

كاه
ب 

ضري
 

Cºدما،

Cخط

Aخط

Bخط

 خير خير

 بله بله


